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1. 의뢰자 

ㆍ기관명:주식회사 지아이지에스에이 

ㆍ주소: 인천광역시 강화군 화도면 동녘말길220번길 33 

ㆍ접수번호 : 23-OM-00427 

2. 시험대상품목/물질/시료 설명:①Spodumene  외 3 

3. 시험기간 : 2023-09-13 ~ 2023-10-06 

4. 시험장소 :고정시험실(주소 : 강원도 원주시 혁싞로199) 

5. 시험방법: KS E IOS 10058 : 1992(ICP-OES) 

6. 시험결과:※ 다음 페이지 

 

- 이 시험성적서는 의뢰자가 제공한 시료와 의뢰사항에 대한 내용입니다. 

- 이 성적서는 상업적인 선전광고, 판매촉진 및 소송 등 분쟁해결의 수단으로 사용할 수 없습니다. 

- 진위확인이 필요한 경우 위의 번호로 연락주시기 바랍니다. 

- 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없습니다. 

 

 

확  인 작성자: 김행운 (서명) 기술책임자: 이승호 
(서명) 

 

 

- 참고사항 : 

 % =mass fraction %임 

2023년 10월 10일 

한국광해광업공단 기술연구원장(인) 
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의뢰 정보 
시험항목 시험결과 시료관리번호 

시료명 물질 분류 

① Spodumene  

  

01093-MO  

Li (%) 1.85 

Ta (%) < 0.01 

② Lepidolite  

  

01094-MO  

Li (%) 2.85 

Ta (%) 0.02 

③ Petalite & 

Spodumene 
 

  

01095-MO  

Li (%) 0.30 

Ta (%) 0.02 

④ Petalite  

  

01096-MO  

Li (%) 0.03 

Ta (%) < 0.01 
 


